ВОПРОСЫ

к экзамену по курсу «Технология твэлов и ТВС ЯЭУ»

для группы Ф8–07

1. Технологичность конструкции. Виды и показатели технологичности. Разработка и постановка продукции на производство.

2. Показатели качества продукции. Обеспечение качества и эксплуатационной надежности изделий.

3. Методы повышения качества и коррозионной стойкости изделий.

4. Топливные циклы ЯЭУ. Структура топливного цикла. Требования к топливу.

5. Конструкционные материалы ЯЭУ.

6. Конструкция твэла и ТВС реактора ВВЭР.

7. Конструкция твэла и ТВС реактора РБМК.

8. Конструкция твэла и ТВС реактора на быстрых нейтронах.

9. Дисперсионные топливные композиции.
10. Твэлы высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов.
11. Твэлы и ТВС транспортных и исследовательских реакторов.

12. Диаграмма состояния уран-кислород.

13. Диаграмма состояния уран-плутоний-кислород.

14. Технологические свойства порошков оксидного топлива.

15. Получение порошков диоксида урана через полиуранит аммония (АДУ).

16. Получение порошков диоксида урана через аммоний урантрикарбонат. (АУК).

17. Получение порошков диоксида урана через пирогидролиз гексафторида урана.

18. Технология получения порошков МОХ-топлива.

19. Сравнительные характеристики порошков, полученных разными методами.

20. Контроль характеристик и процесса производства порошков оксидного топлива.

21. Подготовка пресспорошка для производства таблеток оксидного топлива.

22. Прессование таблеток. Основные закономерности прессования и свойства прессовок.

23. Основы теории спекания. Концентрация и диффузия вакансий. Вязкое течение. Закономерности начальной стадии спекания.

24. Заключительная стадия спекания. Ансамбль пор в кристалле. Коалесценция и спекание.

25. Рекристаллизация. Формирование структуры на заключительной стадии спекания.

26. Методы активации и управления процессами спекания.

27. Требования к таблеткам твэлов ЯЭУ.
28. Контроль качества таблеток твэлов ЯЭУ.

29. Технологические схемы производства таблеток из диоксида урана. 

30. Технологические схемы производства таблеток из МОХ-топлива.

31. Технология получения сплавов циркония для атомной энергетики.

32. Нержавеющие стали ферритного, мартенситного и аустенитного классов. Технология получения сталей.

33. Технология производства оболочек твэлов реакторов на тепловых нейтронах.

34. Технология производства оболочек твэлов и чехлов ТВС реакторов на быстрых нейтронах.

35. Контроль качества оболочек твэлов энергетических реакторов.

36. Герметизация твэлов ЯЭУ. Конструкция герметизирующих узлов.

37. Герметизация твэлов газо-дуговой, электронно-лучевой и лазерной сваркой.

38. Использование контактной, контактно-стыковой и магнито-импульсной сварки в производстве твэлов и ТВС ЯЭУ.

39. Условия автоматизированной сборки деталей в изделия. Базирование деталей. Расчет точности базирования.

40. Технологические схемы производства твэлов и ТВС реакторов на тепловых нейтронах.

41. Технологические схемы производства твэлов и ТВС реакторов на быстрых нейтронах.

42. Контроль качества твэлов и ТВС ЯЭУ.

